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TECHNISCHES MERKBLATT

- losemittel-, bitumenfrei
- standfest
- extreme Rissuberbrickung

Aqua Blocker® ist eine losemittel-, wasser- und bitumenfreie Bauwerksabdi-
chtungin Anlehnung an die DIN 18195. Nach der Durchhértung ist die Abdich-
tung wasserundurchldssig, rissiiberbriickend bis 5 mm und bestidndig gegen
natiirliche betonagressive Grundwasser.

EIGENSCHAFTEN

Basierend auf der SMP-Technologie kombiniert Aqua Blocker® die sichere
Risstberbrickung und Wasserundurchlassigkeit einer marktublichen Bitu-
mendickbeschichtung mit den unschlagbaren Verarbeitungseigenschaften
einer Bitumenemulsion. Der l6semittel-, wasser- sowie bitumenfreie Aqua
Blocker® haftet sehr gut auch auf leicht feuchten Untergrinden im Tempera-
turbereich + 5 °C bis + 35 °C. Der zweimalige Auftrag erfolgt mittels
Kurzvelourrolle.

Aqua Blocker® ist gemif den ,Priifgrundsatzen fiir Bauwerksabdichtungen
mit Flissigkunststoffen” Bauregelliste A Teil 2, lfd. Nr. 2.51 bauaufsichtlich
zugelassen.

ANWENDUNGSGEBIET BAUWERKSABDICHTUNG

Zum dauerhaften Schutz erdberthrter Bauwerke wie Keller, nicht unterkel-
lerte Gebaude, Fundamente, Bodenplatten, Anschlusse, Rohrdurchfiihrungen
gegen Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser, nicht drickendes Was-
ser und aufstauendes Sickerwasser gemaf DIN 18195.

Vertikale Flachen: Zum Abdichten senkrechter Flachen, wie KellerauBenwande
aus Mauerwerk, Beton und WU-Beton wird der standfeste Aqua Blocker®
eingesetzt.

Horizontale Flachen: Zum Abdichten groBerer horizontaler Flachen empfiehlt
sich der Einsatz von Aqua Blocker® liquid.

Betonfertigteile: Aqua Blocker®ist als auBenliegende streifenformige Abdich-
tung von Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gemaf
Bauregelliste A, Teil 2, lfd. Nr. 2,48 (abP) gegen drickendes Wasser, nicht dri-
ckendes Wasser und Bodenfeuchte bauaufsichtlich zugelassen.
Untergriinde: Mauerwerk (entsprechend DIN 1053 T1, Kapitel 1-11), Porenbe-
ton/-blockstein, Kalksandstein/-blockstein, Betonfertigteile, Beton, und
WU-Beton.

Vorbereitung des Untergrundes: Der mineralische Untergrund muss fest,
tragfahig und eben sowie freivon Kiesnestern, Lunkern, klaffenden Rissen oder
Graten sein. Die zu beschichtenden Flachen diirfen keine Reste von OL, Schalél,
Fett, Staub, Sinterschichten oder anderen Trennschichten aufweisen. Mauer-
werksflachen mussen bundig verfugt werden, Kanten und Kehlen (Schen-
kelldnge mind. 4 cm) sind zu runden. UnregelmaRige Mauerwerksflachen mit
zahlreichen Vorspriingen und Hohlraumen sowie Ausbrtche und Fehlstellen
zuvor mit Trass- und Natursteinmortel schlieBen bzw. ausgleichen. Hohlkeh-
len im Wand-/Sohlenbereich sind mindestens 24 Stunden vor Beginn der Ab-
dichtungsarbeiten mit dem polymervergUteten Hohlkehlen- und Reparatur-
mortel Sperrmortel herzustellen. Gegen negativ drickendes Wasser ist eine
zweischichtige Flachenabdichtung von Vorderkante der Betonsohle durchge-
hend bis ca. 30 cm hoch an den Umfassungswanden mit der wasserun-
durchlassigen Dichtungsschlamme K11 Flex Schlamme grau vorzunehmen.
Aqua Blocker®kann ohne Grundierung auch auf leicht feuchten Untergrinden
eingesetzt werden. Stehendes Wasser ist zu vermeiden.

Verarbeitung: Aqua Blocker® nicht bei Bauteil- und Umgebungstemperaturen
unter +5°Cverarbeiten. Aqua Blocker®ist gebrauchsfertig und kann sofort aus
dem Gebinde verarbeitet werden. Die Verarbeitung erfolgt mittels Kurzve-
lourrolle und wird in zwei Schichten gleichmaBig und vollflachig aufgetragen.
In Eck- und Wandbereichen sowie flr kleinere Reparaturarbeiten kann Aqua
Blocker® mit Quast oder Pinsel aufgetragen werden. Der Auftrag erfolgt
gleichmanig und vollflachig in zwei Schichten. Der Verbrauch liegt bei ca. 1,5
kg/m?je mm Schichtstérke. Die erste Schicht muss durchgehartet sein, bevor
die nachste aufgebracht werden kann. Die Umgebungs- und

Untergrundtemperatur sollte mindestens + 5 °C und hochstens + 35 °C betra-
gen. Aqua Blocker®Vliesist je nach LastfallgemaR der folgenden Tabelle in die
erste Beschichtung Aqua Blocker® einzuarbeiten. Aqua Blocker® ist nicht zur
Abdichtung von Gebaudetrennfugen geeignet. Die Materialtemperatur sollte
wahrend der Verarbeitung zwischen +15 °C und + 25 °C liegen.

Mindestwert fiir die Ausfiihrung der Abdichtung nach Lastfall:
Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser: Trockenschichtstarke >1,5 mm,
Verbrauch ca. 2,3 kg/m®. Nichtdriickendes Wasser bei hoher Beanspruchung:
Trockenschichtstarke > 2,0 mm, Verbrauch ca. 3,0 kg/m? Aqua Blocker® Vlies in
Kehlen und Ecken verwenden. Drickendes und aufstauendes Sickerwasser:
Trockenschichtstérke > 2,0 mm, Verbrauch ca. 3,0 kg/m? Aqua Blocker® Vlies
vollflachig verwenden.

Hinweis fiir Folgearbeiten: Aqua Blocker® muss vor nachfolgenden Arbeiten
vollstandig durchgehartet sein (nach ca. 24 Stunden bei+20 °C /50 % rel. LF).
Die voll belastbare Abdichtung ist gemal DIN 18195 sofort mit geeigneten
Schutz-, Dran- oder Dammplatten zu schutzen, wobei punkt- und linienfor-
mige Lasten vermieden werden mussen. Die Platten kdnnen mit Aqua Blo-
cker® fixiert werden.

ANWENDUNGSGEBIET DACHABDICHTUNG

Zum Abdichten und fur Reparaturen von Schornsteinanschlissen, Lichtkup-
peln, Rand- und Eckbereiche auf Flachdachern, Regenrinnen, Dachanschlis-
sen sowie von horizontalen Flachen.

Aqua Blocker® ist fiir die Instandsetzung von Dachabdichtungen gemas der
Technische Baubestimmungen lfd. Nr. D 2.2.5.2 (Bauprodukte zur Instand-
setzung von Dachabdichtungen sowie der dazugehdrigen Einbauteile)
geeignet.

Aqua Blocker® erfiillt die Anforderungen der Baustoffklasse B2 ,normal ent-
flammbar* nach DIN 4102-1und sind gepriift gemag ,Flugfeuerpriifung*“ nach
EN 1187.

Kleinflichige Reparaturarbeiten: Die kleinfldchigen Reparaturen beziehen sich
auf z.B. kleine Gartenhausddcher, max. 1 mm breite Risse sowie partielle Be-
schadigungen der vorhandenen Dachabdichtungen und die zuvor auf-
geflhrten Anwendungsbeispiele. Der Untergrund muss fest, tragfahig, trock-
enund freivon Trennschichten sein. Folgende im Dachbereich anzutreffende,
gereinigte Untergriinde wie alte, festliegende besandete/beschieferte Bitu-
menbahnen, verwitterte PVC-Bahnen, Beton und Holz kdnnen mit Aqua Block-
er® repariert werden. Zur Prifung der Haftfestigkeit auf PIB-/EPDM-Bahnen
sind Eigenversuche durchzufiihren. Lose liegende Altbeldge sind komplett zu
entfernen. Eine Mindestschichtstarke nach zweimaligem Auftrag von 2 mm
ist einzuhalten. Feuchte Untergrinde (auch durch hinterlaufende Feuchtig-
keit) kdnnen zur Blasenbildung flhren.

Flachensanierung von Betonuntergriinden: Der mineralische Untergrund muss
fest, tragfahig und trocken sowie freivon Kiesnestern, Lunkern, klaffenden Ris-
sen oder Graten sein. Die zu beschichtenden Flachen durfen keine Reste von
Ol, Schaldl, Fett, Staub, Sinterschichten oder anderen Trennschichten aufwei-
sen. Ausbrlche und Fehlstellen zuvor mit zweimalige Auftrag erfolgt mittels
Trass- und Natursteinmortel schlieBen bzw. ausgleichen. Auf dem trockenen
Beton wird als Porenverschluss das Grundieren mit HYTEC P510 RENORAPID
empfohlen. Die Grundierung muss durchgetrocknet sein (ca. 2 Stunden HY-
TEC P510 RENORAPID bei + 20 °C/50 % rel. LF), bevor Agua Blocker®



aufgebracht werden kann. Nach dem Grundieren muss innerhalb von 36
Stunden der erste Beschichtungsauftrag mit Aqua Blocker® erfolgen. Nach
dem die 1. Schicht begehbar ist, kann die 2. Schicht aufgebracht werden. Eine
Mindestschichtstédrke von 2 mm ist einzuhalten. Bei Flachen gréBer 25 m?* ist
Armierungsgewebe 100 vollflachig inklusive Aufkantungen und Anschlisse in
die erste Schicht einzubetten. Eine Mindestschichtstarke von 2,5 mm (inkL.
Gewebe) ist einzuhalten.

Flachensanierung von Altuntergriinden: Der Untergrund muss fest, tragfahig,
trocken und frei von Trennschichten sein. Folgende im Dachbereich anzu-
treffende, gereinigte Untergrinde wie alte, festliegende besandete/be-
schieferte Bitumenbahnen und verwitterte PVC-Bahnen kdnnen mit Aqua
Blocker® repariert werden. Auf dem trockenen Untergrund ist mit HYTEC P510
RENORAPID zu grundieren. Die Grundierung muss durchgetrocknet sein (ca.
2 Stunden HYTEC P510 RENORAPID bei + 20 °C/50 % rel. LF), bevor Aqua Blo-
cker® aufgebracht werden kann. Nach dem Grundieren muss innerhalb von
36 Stunden der erste Beschichtungsauftrag mit Aqua Blocker® erfolgen. In der
1.Schichtist Armierungsgewebe 100 vollflachig inklusive Aufkantungen und An-
schlusse einzubetten. Nach dem die 1. Schicht begehbar ist, kann die 2. Schicht
aufgebracht werden. Eine Mindestschichtstarke von 2,5 mm (inkl. Gewebe) ist
einzuhalten. Rissweiten bis 4 mm kdnnen mit diesem Aufbau Uberbrickt
werden. Bei der Sanierung von besandeten Bitumenbahnen ist eine weitere
dinne Schicht Aqua Blocker® aufzubringen. Diese Schicht ist vollflachig deck-
end mit Schiefersplit abzustreuen.

Sanierung von Garagen/Carports: Geeignete Untergrinde sind OSB-Platten,
Rauhspund und besandete/beschieferte Garagen/Carports: Bitumenbahnen.
Der Untergrund muss fest, tragfahig, trocken und freivon Trennschichten sein.
Auf dem trockenen Untergrund ist mit HYTEC P510 RENORAPID zu grundier-
en. Die Grundierung muss durchgetrocknet sein (ca. 2 Stunden HYTEC P510
RENORAPID bei +20°C/50 % rel. LF), bevor Aqua Blocker® aufgebracht werden
kann. Nach dem Grundieren muss innerhalb von 36 Stunden der erste Be-
schichtungsauftrag mit Aqua Blocker® erfolgen. Nach dem die 1. Schicht be-
gehbarist, kann die 2. Schicht aufgebracht werden. Die Uberlappungsbereiche
von besandeten/beschieferten Bitumenbahnen sind mit Aqua Blocker®
vorzustreichen, um eine Mindestschichtstarke von 2 mm ist einzuhalten. Bei
OSB-Platten und Rauhspund ist Armierungsgewebe 100 vollflachig inklusive
Aufkantungen und Anschlusse in die erste Schicht einzubetten. Eine Mindest-
schichtstarke von 2,5 mm (inkl. Gewebe) ist einzuhalten. Bei der Sanierung von
besandeten Bitumenbahnen ist eine weitere, dinne Schicht Aqua Blocker®
aufzubringen. Diese Schicht ist vollflachig deckend mit Schiefersplit
abzustreuen.

Verarbeitung: Aqua Blocker® nicht bei Bauteil- und Umgebungstemperaturen
unter + 5 °C verarbeiten. Aqua Blocker® ist gebrauchsfertig und kann sofort
aus dem Gebinde verarbeitet werden. Die Verarbeitung erfolgt mittels
Kurzvelourrolle.

Maschineller Auftrag: Geeignete Spritzgerate kdnnen u.a. bei der Dittmann
GmbH, D-16540 Hohen Neuendorf, Telefon 0 3303 /54 1527 bezogen werden.

REINIGUNG
Ausgehartete Ruckstande mittels z. B. Spachtel mechanisch entfernen.

HINWEISE

Bitumenuntergrinde kdnnen zu Verfarbung von Aqua Blocker® fiihren. Diese
Verfarbungen stellen keinen Technischen Mangel dar. Feuchte Untergrinde
konnen im Dachbereich zur Blasenbildung fuhren. Bei nicht eingehaltener
Mindestschichtdicke kann es zu Rissbildung und Gefligestérungen kommen.
Achtung vor Migrationen, Weichmachern, Wechselwirkungen negativer Art,
Durchwanderungen zwischen den abgedichteten Untergrinden und Aqua
Blocker®. Mit Aqua Blocker® sanierte Dachflachen dirfen nur zu War-
tungszwecken begangen werden.

GISCODE RS10

LIEFERFORM
Aqua Blocker®

Art.-Nr. 30821418 290-ml-Kartusche

Art.-Nr. 30814436 1-kg-Dose
Art.-Nr. 30139351 14-kg-Eimer
Aqua Blocker® liquid

Art.-Nr. 30132090 14-kg-Eimer

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine
Gewahrleistung fir das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall kénnen wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungs-
maglichkeiten und der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer
Produkte nicht Uibernehmen. Eigenversuche durchfiihren. Leichte Verfarbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung
maglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Fir die absolute Farbtreue wird
keine Garantie Gbernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer Beratungsdienst
steht Ihnen zur Verfigung.
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TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Farbton hellgrau

mind. 5 mm (ohne Aqua Blocker®
Vlies) bei einer Trockenschicht-
starke von 2,5 mm

+5°C bis + 35 °C. Die Materi-
altemperatur von Aqua Blocker®
sollte wahrend der Verarbeitung
zwischen +15°Cund + 25 °C
liegen

RissUberbrickung

Verarbeitungstemperatur/
Bauteiltemperatur

Trocknungszeit

i ] O
swischen 1. und 2. Anstrich ca. 8 Std. bei + 20 °C/50 % rel. LF

nach ca. 24 Std.

Durchtrocknung bei + 20 °C voll belastbar

ca. 1,5 kg/m?je mm Schicht,
verbrauch ca. 0,4 kg/m?® als Plattenfixierer

2 Beschichtungen mit mindes-
Auftrag tens je 1,0 mm Trockenschicht-

starke

Kihlund trocken. Frostempfind-
Lagerung lich. Im Originalgebinde ca. 9 Mo-

nate haltbar.

Polyestervlies 110 g/m?. Zum
Verstarken von Aqua Blocker®
und Aqua Blocker® liquid. Aqua
Blocker® Vlies ist bei den Last-
fallen ,Nichtdruckendes Wasser
bei hoher Beanspruchung®“im
Kehlen- und Eckenbereich sowie
bei ,drickendem und aufstauen-
dem Sickerwasser* vollflachig in
die erste Beschichtung mit Aqua
Blocker®/ Aqua Blocker® liquid
einzuarbeiten.

Verbrauch: ca. 1,1 m*/m?
Lagerung: kihlund trocken

Aqua Blocker® Vlies
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